Engraissement de la plage Marquet sur la commune de
Cap d’Ail (2023-2027)

Annexe 8

Fiche technique produit

SOMAT

Fiche Technique

de Produit

Engagement du 01/01/2018 au 30/08/2079
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Gravillon concassé 4/6
Producteur : SOMAT Utilisateur : Contréle Interne
Pétrographie : Calcaire Route de Laghet
Elaboration : Concasse secondaire 06320 La Turbie
Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage
Classe granulaire Norme Catégorie
4 6.3 Norme NF P 18-545 Article 10 Code A
dr2 d D 14D 2D
0.063 2 4 6.3 9 12.5 FI w
Etendue e 15 15
Incertitude U 1 5 5 1 0.3 4
V.SS+U 6 25 100 430 24.00
V.SS. 40 5 20 95 400 20.00
e 5 80 98 100
V.S.1-U 0 75 97
Partie informative
Résultats de production
du 02/05/18 au 03/12/18
0.063 2 4 6.3 9 12.5 FI w
Maximum 2.3 3 18 93 100 100 2.30 9.60 1.7
¥f+1.25xEcart-types 1.6 3 15 92 100 100 1.55 9.75 12
Moyenne Xf 0.9 1 11 87 100 100 0.92 8.91 0.8
Ki-1 25xEcart-types 0.3 0 6 83 100 100 0.28 8.07 0.4
Minimum 0.1 0 6 80 99 100 0.06 7.00 0.3
Ecart-type 0.51 0.8 3.6 3.6 0.2 0.0 0.509 0.671 0.30
MNombre de résultats 20 20 20 20 20 20 20 13 20
-+ Noyenne 1’
o | TFusean de fabrication
Autres caractéristiques
&0 | Alcali thaction 18342 VR a1 240772018
Sulfste sobible das lacide [EH 1744-1 art12 0.08 % (10A72015)
R | o el e
Los Angeles [EXT 1097-2 22.00 % (20M07/2018)
Dlicro-Dewal [EXT 1097-1 10.00 % (20M062018)
= 60 | Basse wohmmique réelle [EH 10976 2.66 Mghn3 (22/06/2018)
H [ [t sosra w8009 | 000 . craomct
§ Teruar e alealine wctifs [p-18542 0.00 % (20M06/2015)
% Boulette dargile [FD 18-545 <0.1% (1806/201%)
Pt 40| Tansur en dlémrts coquillisrs <01% (18/06/2018)
& Diétermination de 1 tenar s matiére hannique [ 17441 Ant 15-1 FEGATIF (2206/2018)
-
0+
1 z
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